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Méieni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnich materialech
protokol &. 180362516 ’

Zakaznik: EUROVIA Services, s.r.o., Narodni 138/10, 110 00 Praha 1

Vzorek: pfirodni kamenivo - drcené
v lomu Libochovany odebrali 16.1.2018 Ing.Sazimova, L.Durcova, V.Maiik

Vyrobce: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londynska 637/79a, 460 01 Liberec
Vysledky méieni: V dodaném vzorku byla zméfena hmotnostni aktivita radionuklidd

K40 - ak, Ra226 - ara, Th228 - am. V poslednim sloupci je uveden index hmotnostni aktivity
|, ktery je vypoéten podle vztahu: | =ax/3000 Bg.kg' + ara/ 300 Bg.kg™ +am /200 Bg.kg"

Vzorek ax ARa am I
[Ba/kg] [Ba/kg] [Ba/kg]
Libochovany 182 (25) 20 (4) 27 (3) 0,26(0,03)

V zavorce je uvedena rozsifena nejistota.

Mé&feni bylo provedeno Nal(Tl) detektorem v detekéni sondé NKG 312, vyr.¢.1103 a mno-
hokanalovym analyzatorem MC 2256, vyr.¢.9915, vypocet byl proveden metodou inverzni
matice. Mé&feni a vypodet proved! 10.-14.3.5.2018 v Plzni, Kralovicka 59 Ing. F.Vychytil.
Aparatura byla ovéfena Ceskym metrologickym institutem v Praze. Ovéfovaci list z 19.12.
2014 ma &. 1054-PS-40073-16 s platnosti do 31.12.2018. Méfeni a vyhodnoceni bylo prove-
deno podle metodiky schvalené SUJB.

Osobou se zvlastni odbornou zptisobilosti je ve sdruZeni Nuklid Ing.Frantisek Vychytil, CSc..
Pro uvedeny typ méfeni ziskal povoleni SUJB s ¢.j. 40587/2006 ze dne 11.5.2006 s platnosti
do 31.12.2026.

Zavér, doporuéeni: Zakonem ¢.263/2016 Sb. a provadéci vyhlaskou €.422/2016 Sb. je u-
smérfiovan obsah radionuklidl ve stavebnich materialech. Pro stavebni materiél je referen-
&ni Urovni hodnota 1 mSv/rok pro efektivni davku reprezentativni osoby ze zevniho ozafeni
zafenim gama pfi uZivani stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi. Tato referencni
hodnota se povaZuje za nepiekrogenou, pokud index hmotnostni aktivity | neni vyssi nez 1.

- Index hmotnostni aktivity nepievysuje hodnotu 1=1,0, referenéni arovert 1 mSv/rok pro
efektivni davku reprezentativni osoby, stanovena vyhlaskou €.422/2016 Sb. §102, nebu-
de prekrocena.

Material reprezentovany dodanym vzorkem Ize pouZivat jako stavebni material bez omezeni.

Priloha: Zaznam o odbéru vzorku / :

V Plzni 14.3.2018 Ing.F.Vychytil/ CSc.
¢len sdruzeni Nuklid
Ing. F. VYCHYTIL, CSc.
Meéfteni a vypodty veligin
ionizujiciho zd¥eni
1C0: 663 79 326






